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Konstruktive Ausfuhrung und
Verarbeitung der Fugen
im NaBbereich

1 Anwendungsbereich

Das Merkblatt gilt als Erganzung zu bestehenden Normen
und technischen Regelwerken.

Es giltim Innenbereich fur Fugen und deren Abdichtung mit
Fugendichtstoffen, die einer gelegentlichen Wasserbela-
stung ausgesetzt sind (Kuche, Bad, Waschkiche, Sauna,
Molkereien, Industriebetriebe).

Nicht erfa3t werden Fugen im Unterwasserbereich
(Schwimmbader, Kanalbau, Klaranlagen etc.).

2 Begriffe

Es wird auf folgendes Regelwerk verwiesen:

- DIN EN 26927

- DIN 52460

- Merkblatt “Bewegungsfugen in Bekleidungen und Bela-
gen aus Fliesen und Platten”, Fachverband des Deut-
schen Fliesengewerbes.

- IVD Merkblatt Nr. 1

- IVD Merkblatt Nr. 2
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Konstruktive Ausbildung der Fugen

Im NaBbereich tritt eine Vielzahl von Fugen auf, z. B. Bo-
denfugen, Anschluf3fugen an Sanitdrelemente oder andere
Bauteile. |

Je nach Ausmal der auftretenden Bewegung unterschei-
det man zwischen: '

- Gebaudetrennfuge

- Bewegungsfugen (Feldbegrenzungs-, Rand- und An-
schiu3fugen)

- Statische Fugen

im Gegensatz zur Bewegungsfuge ist die statische Fuge
keiner oder nur sehr geringer Bewegung ausgesetzt.

Fugenabmessungen

Die Fugenabmessungen ergeben sich aus der Summe der
Beanspruchungen und den mechanischen Eigenschaften
der Baustoffe. Sie sind vom Planer festzulegen unter
Berlcksichtigung der zulassigen Gesamtverformung der
vorgesehenen Dichtstoffe.

Dabei ist im allgemeinen von einer Temperaturdifferenz von
40 K auszugehen. Haftflachen unter 6 mm Schenkellange
sind zu vermeiden, s. Abb. 2 + 3. Darliber hinaus solite die
Dicke des Dichtstoffes 5 mm nicht unterschreiten.

Die Fugenbreite ist so zu bemessen, dafd die Gesamiver-
formung des Fugendichistoffes (Summe aus Stauchung
und Dehnung) bezogen auf die Fugenbreite hdchstens 20 -
25 % - je nach Dichtstofftyp - betragt. Um eine einseitige
Belastung des Dichtstoffes zu vermeiden, solite die Einbau-
temperatur von 5 °C nicht unterschritten werden.

Das Ausmaf der auftretenden Bewegung hat einen we-
sentlichen EinfluB3 auf die konstruktive Ausbildung der Fu-
genabdichtung sowie aut die Auswahl des Fugendichtstof-
fes.

Im folgenden werden die verschiedenen Fugenarten exem-
plarisch aufgezeigt:
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Bodenfugen

Als Baustoffe finden sich hier u. a. keramische Belage, Na-
tursteine, Beton, Kunststoffbeschichtungen.
Bodenfugen werden unterschieden in:

- Feldbegrenzungsfugen (Dehnungsfugen im Belag)
- Randfugen (Anschlu3fugen zu Wanden oder Sockel oder
den Belag durchdringende Bauteile)

Feldbegrenzende Fugen und Randfugen sind von der
Oberflache des Belags bzw. der Bekleidung bis auf den tra-
genden Untergrund oder bis auf die Abdeckung der Dam-
mung bzw. Abdichtung auszubilden (Abbildung 1).

Abbildung 1
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Abbildung 1

Bodenfuge (Feldbegrenzungsfuge)

Dichtstoff

Feldbegrenzungsfugen unterteilen die Bodenfiache in
Felder begrenzter GroRe. Im Regelfall wird als maximale
Seitenlange der Felder 8 m empfohlen, wobei eine Feld-
groBe von 40 gm nicht Uberschritten werden solite. (Die
FeldgroRe wird bestimmt durch die zu erwartende Bewe-
gung, welche sich aus dem Baustofftyp, der Temperaturdif-
ferenz und Beanspruchung ergibt.)

Bei groBerer Belastung - z. B. Ful3bodenheizung - muf3 die
Fugenbreite um 25 % groBer ausgefuhrt werden

(s. Abbildung 1).

Fur die Ausbildung mechanisch stark belasteter Fugen spe-
ziell im industriellen Bereich wird auf das Merkblatt [VD

Nr. 1 verwiesen. :

Gebaudetrennfugen/Feldbegrenzungsfugen: In der
vollen Breite {ibernehmen. Zulassige maximale Gesamtbe-
wegung 25 %.
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Mindestbreite
Keramische Platten, Kunst- und
Natursteinplatten, Kunststoffe,

Naturwerkstein und Betonwerkstein 5-10mm
Beton 10 mm
Randfugen

Material s. O. | 8 mm

Im Randfugenbereich treten efahrungsgeman sehr gro-
Be Bewegungen auf, die z.T. unkontrollierbarer Art sind,
z.B. als Folge von Bauwerksetzungen oder irreversibles
Schwinden zementgebundener Bauteile {unvermeidbare
Verformungen von schwimmenden Konstruktionen). Aus
diesem Grund sollte der Randanschluf3 als Rechteckfuge
ausgefihrt werden. (s. Abb. 3A). Ist dies aus konstruktiven
Granden, z.B. wegen zu schmaler Fugenausbildung, nicht
maoglich, so kann mit Zustimmung des Bauherrn eine Drei-

Abbildung 3A
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7 - ;7 - //T Abbildung 2 A
A A AnschluBfuge (Sanitar)
,// 1
.// / ¢

H.>26mm

Sog. klassische A-Fuge mit allseitiger Haftung.
Rein dichtende Funktion, ohne signifikante Bewegung < ~5%
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ecksfuge unter Verwendung eines geeigneten Hinterfullma-
terials, z.B. 5 mm PE-Rundschnur, ausgebildet werden.

Diese Fugenausbildung entspricht zwar nicht dem Stand
der Technik, ist aber die einzige Alternative, um eine Ab-
dichtung bei nicht fachgerechten Voraussetzungen und als
Hilfslésung auszufthren.

AnschluBfugen an Sanitarelemente
(statische Fugen) |

AnschluBfugen an sanitaren Einbauten sind in der Regel
geringen Bewegungen ausgesetzt. Die Abdichtung als
Dreiecksfuge ausgebildet ist flr derartige Anwendungsfalle
zulassig (s. Abb. 2 A).

Je nach Abschluf3 kann die Verwendung eines geeigneten
HinterfUllmaterials, geschlossenzellig, erforderlich sein

(s. Abb. 2 B, C).

Abbildung 2 C

AnschluB3fuge (Sanitar)
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Abbildung 3B
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AnschluBfugen an Kunststoffbauteilen
(Bewegungsfugen)

Anschiuf3fugen an Kunststoftbauteilen, z. B. Acryl-Bade-
wannen, unterliegen besonders hohen Bewegungen.

Aus diesem Grund sind die Fugen grundsatzlich zu hinter-
fillen. Die Haftflache muf3 mindestens 8 mm breit ausgebil-
det werden (s. Abb. 2 B, C).

AnschluBfugen an andere Bauteile
(Bewegungsfugen)

AnschluB3fugen dieser Art treten zwischen Beldgen und Be-
kieidungen und angrenzenden Bauteilen auf, z. B. Turen,
Fenster, Rohrdurchbrliche. Sie werden in der Regel in der
Dicke des Belagstoffes, falls erforderlich jedoch bis auf die
Ansetz- bzw. Verlegeflache ausgefihrt (s. Abb. 3 A, C).

Dichtstoffe

Die Auswahl erfoigt nach der Beanspruchung, die sich aus
mechanischen, chemischen und anwendungsbezogenen

Einflissen ergibt.

Es sind folgende Eigenschaften des Dichtstoffes erforder-
lich:

- elastisch (siehe IVD-Merkblatt No. 2)

- fungizid ausgerustet

- mechanisch beanspruchbar und abriebfest
- vertraglich mit den Untergrundwerkstoffen
- alterungsbestandig

- temperaturbestandig (je nach Anforderung)

- gute Hafteigenschaften

- leicht verarbeitbar
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- chemisch bestandig gegen Reinigungsmittel, Korperpfle-
gemittel, Chlorwasser, schwache Sauren und Laugen

und Kalkwasser

Hinterfullmaterial

Das Hinterfullmaterial muf3 eine gleichmaRige, mdglichst
konvexe Begrenzung der Fugentiefe sicherstellen. Es mul3 |
mit dem Fugendichtstoff vertraglich und darf nicht wasser-

saugend sein. Ferner darf es die Formanderung des Dicht-
stoffes nicht behindern und keine Stoffe enthalten, die das

Haften des Dichtstoffes an den Fugenflanken beeintrachti-
gen kdnnen, z. B. Ol, Bitumen, Teer. AuBerdem darf es kei-
ne Blasen oder Verfarbungen hervorrufen.

Das Hinterfullmaterial muB3 im eingebauten Zustand einen
ausreichenden Widerstand beim Einbringen und Abglatten
des Fugendichtstoffes leisten. Deshalb sollte der Durch-
messer um 1/4 bis 1/3 groBer sein als die Fugenbreite. Als
Material hat sich geschlossenzelliges Rundprofil aus ge-
schaumtem Polyethylen bewahrt.

Glattmittel

Es durfen nur vom Dichtstofthersteller empfohiene Glattmit-
tel in der vorgeschriebenen Konzentration eingesetzt wer-
den, die neutral sind, keine Verfarbung des Fugendichtstof-
fes verursachen und auf dem Fugendichtstoff keinen Film
hinterlassen (Gefahr der Kerbwirkung durch den aufrei3en-
den Film bei der Dehnung des Fugendichtstoffes).

Das Glattmittel darf die Haftung an den Fugenflanken nicht
beeintrachtigen und keine Verfarbungen auf angrenzenden
Bauteilen verursachen.
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Ausfihrung

Oberflache der Bauteile im
Fugenbereich

Die Fugenflanken missen sauber, trocken und fettfrei so-
wie fest und tragfahig sein. Im Bereich der Fugen muf3
die Oberflache der Bauteile dicht und genugend fest sein.
Die Haftflachen missen frei von Verunreinigungen sein.

Sie mussen ferner frei sein von solchen Oberflachenbe-
handlungen, z. B. Anstrich_en, Versiegelungen, Impragnie-
rungen, die das Haften und Aushérten beeintrachtigen.

Je nact: Dichtstoff kann in‘Abhéngigkeit vom Untergrund ei-
ne Vorbehandlung der Haftflachen mit einer Grundierung
(Primer) erforderlich sein.

Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beach-
ten.

Méortel zur Ausbesserung schadhafter Stellen im Fugenbe-
reich muf3 ausreichend trocken und tragfahig sein, eine
weitgehend porenfreie Oberflache haben und ausreichend
fest am Beton haften. Solche Ausbesserungen durfen das
Haften des Fugendichtstoffes nicht beeintrachtigen.

Dichtstoffe und Hilfsmittel mussen mit dem zu verfugenden
Baustoff vertraglich sein.

Bei Verwendung von Abdichtstoffen auf Bitumenbasis ist
ein Beruhrungskontakt zwischen bitumenhaltigen Unter-
grinden und dem Dichtstoff zu vermeiden (z. B. durch Ein-
legen einer Sperrfolie).

Gleiche VorsichtsmaBnahme gilt bei Verwendung von Flie-
senklebern mit Kautschuk-Regeneraten.

I
|
|
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Vorbereiten der Fugen

Die Fugenrander massen - falls notwendig - sauber abge-
klebt werden.

Die Haftung des Fugendichtstoffes am Fugengrund ist
durch Einlegen von Trennfolien oder Hinterfllimaterial zu
verhindern oder soweit einzuschranken, daB értliche Uber-
dehnungen oder Dreiflachenhaftung vermieden werden.
Das HinterfUllmaterial ist ausreichend fest und gleichmanig
tief einzubauen. An den Fugenflanken ist, falls vorgeschrie-
ben, der zugehorige Voranstrich gleichmaBig aufzutragen.

Einbringen des Fugendichtstoffes

Die Richtlinien der Hersteller sind zu beachten. Mehrkom-
ponentige Dichtstoffe sind nach den Verarbeitungsanwei-
sungen im vorgeschriebenen Mischungsverhaltnis vollstan-
dig und gleichmafig zu mischen.

Die vom Hersteller vorgeschriebene Zeitspanne zwischen
Auftragen des Voranstrichs und Einbringen des Fugen-
dichtstoffes mul3 eingehalten werden. Der Fugendichtstoff
ist gleichmafig und méglichst blasenfrei einzubringen.

Durch Andricken und Glatten ist ein guter Kontakt mit den
Fugenflanken herzustellen, wobei moglichst wenig Glatt-
mittel zu verwenden ist.

Beschichtungen auf Fugendichtstoffen

Fugendichtstoffe sollten in der Regel nicht beschichtet wer-
den. Ist jedoch eine Beschichtung notwendig, so muR die
Vertraglichkeit des Beschichtungsstoffes mit dem Fugen-
dichtstoff gewahrleistet sein (nach DIN 52 452 T 4).
Nachtragliche Beschichtungen der Fugenabdichtung mus-
sen ausreichend dehnbar sein, damit bei einer Fugenbewe-
gung keine Risse in der Beschichtung auftreten, die zu ei-

'UNGULTIG |
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ner Schadigung der Fugendichtung filhren kénnen.
Wahrend der Aushartezeit von Dichtstoffen durfen Be-
schichtungsarbeiten in geschlossenen Raumen nur bei
guter BelUftung durchgefuhrt werden, da ansonsten die Ge-
fahr der Vergilbung des Dichtstoffes nicht ausgeschlossen '
werden kann.

Aufzeichnungen

Im Interesse des Verarbeiters ist es empfehlenswert, fol-
gende Aufzeichnungen tuber den Arbeitsablauf vorzuneh-
men:

- Datum

- Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit

- Bezeichnung der ausgefihrten Arbeiten (FugenmaBe
etc.)

- Verwendeter Fugendichtstoff und Voranstrich (Fabrikat,
Chargennummer)

- Sonstige eingesetzte Hilfsmittel, z. B. HinterfUllmaterial,
Glattmittel.
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